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SOMMARIO 
 

In questa memoria, sono riportati i risultati sperimentali relativi allo studio della produzione di idrogeno mediante il ciclo 
termochimico ZnO-Zn. Tale ciclo prevede la dissociazione di ZnO in zinco ed ossigeno, ad una temperatura teorica di circa 
2000°C e la successiva ricombinazione dello stesso con acqua alla temperatura di 600°C con formazione di idrogeno e 
rigenerazione dell’ossido di zinco. 
Il lavoro ha previsto lo studio di un sistema di captazione della radiazione solare che consenta il raggiungimento delle 
temperature di dissociazione dello ZnO e l’effettuazione di prove sperimentali per la determinazione delle proprietà chimico-
fisiche dell’ossido di zinco al variare della temperatura. Le prove sono state effettuate con l’ausilio di un contenitore 
appositamente progettato e realizzato con materiali compatibili con l’impiego ad elevate temperature. 
I risultati delle prove hanno consentito di individuare le condizioni operative per le quali si verifica il processo di 
dissociazione, nonché di verificare la compatibilità chimica dei materiali dell’involucro con l’ossido di zinco ed i prodotti della 
trasformazione di dissociazione dello stesso. 

INTRODUZIONE 
 
L’idrogeno può essere prodotto in molti modi diversi e 

mediante l’impiego di fonti di energia differenti: fonti di 
energia fossili, rinnovabili e nucleari. Mentre alcune 
tecnologie sono già affermate, per altre quali ad esempio la 
gassificazione di idrocarburi pesanti o biomassa, la produzione 
biologica con microalghe e batteri in condizioni controllate o 
il “water splitting” tramite cicli termochimici, occorrono 
ancora notevoli sforzi di ricerca e sviluppo, soprattutto a causa 
dei risvolti tecnologici che tali fenomeni determinano. Tra i 
processi in fase di studio, i cicli termochimici basati sulla 
riduzione degli ossidi metallici sono quelli che presentano le 
prospettive più interessanti poiché consentono la produzione 
diretta di idrogeno esclusivamente mediante l’impiego di 
calore ad alta temperatura. 

Il ciclo chimico di dissociazione analizzato nel presente 
lavoro è quello dell’ossido di zinco, individuato quale ciclo 
più conveniente sulla base di fattori sia termodinamici che 
cinetici [1]. L’ostacolo principale alla realizzazione del ciclo è 
rappresentato dalla temperatura di dissociazione di ZnO in 
zinco ed ossigeno che deve essere teoricamente pari a 2000°C. 
Tale valore può essere raggiunto mediante concentratori solari 
realizzati con materiali compatibili con le alte temperature di 
esercizio e con elevatissimi fattori di concentrazione. Il 
presente lavoro ha previsto pertanto l’individuazione della 
configurazione di concentratore-reattore solare più adatta per 
il raggiungimento delle temperature di dissociazione 
dell’ossido di zinco e la realizzazione di una serie di prove 
sperimentali finalizzate all’individuazione del valore della 
temperatura di dissociazione al variare delle condizioni 
operative all’interno del concentratore-reattore solare nonché 
alla verifica della compatibilità chimica dell’ossido di zinco 
con i materiali costituenti il reattore stesso. 

DECOMPOSIZIONE TERMOCHIMICA MEDIANTE 
L’IMPIEGO DI CALORE SOLARE 

 
Nei cicli termochimici basati sulla riduzione degli ossidi 

metallici il numero delle reazioni chimiche diminuisce con 
l’aumentare della temperatura massima richiesta dal ciclo 
stesso. Generalmente, considerando i valori di temperatura 
ottenibili con calore di origine solare, le reazioni chimiche 
necessarie per chiudere il ciclo sono almeno pari a tre. Tale 
numero si riduce a due se la temperatura massima sale a 1500 
– 1800 °C; temperature ancora compatibili con l’uso di un 
forno solare. Oltre a ridurre il numero delle reazioni, una 
temperatura più elevata migliora inoltre il rendimento della 
trasformazione del calore in idrogeno. 

 
Ciclo dello zinco 

 
Il vantaggio offerto da questo ciclo è l’assenza di consumo 

di sostanze chimiche e la presenza di una semplice 
circolazione e separazione dei reagenti. Tra tutti i cicli 
termochimici basati sulla riduzione degli ossidi metallici, il 
ciclo dello zinco è quello che presenta il rendimento 
termochimico più elevato nonché quello concettualmente più 
semplice poiché prevede esclusivamente l’impiego di zinco ed 
ossido di zinco (Eq. (1) ed Eq. (2)). 

 

22
1 OZnZnO +→  2000 °C (1) 

22 HZnOOHZn +→+  < 600 °C (2) 
 
In tale processo la reazione chimica di dissociazione 

avviene teoricamente a 2000 °C; l’elevata temperatura 
richiesta per realizzare la reazione di scissione richiede quindi 



concentratori solari estremamente efficaci [2]. I vantaggi 
offerti dall’adozione del ciclo suddetto giustificano tuttavia lo 
sviluppo di sistemi di captazione e concentrazione dell’energia 
solare ad elevata efficienza. 

 
 

CARATTERIZZAZIONE DELL’OSSIDO DI ZINCO E 
DEL MATERIALE COSTITUENTE IL REATTORE 

 
Lo zinco è il quarto metallo più comune nell’uso 

tecnologico dopo ferro, alluminio e rame; le sue proprietà 
chimico-fisiche sono dunque ben note già da diversi anni. 
Stessa cosa non può essere affermata per l’ossido di zinco, il 
composto di zinco più noto e più comunemente usato. Questo 
infatti trova applicazione prevalentemente nell’industria della 
gomma e delle vernici dove costituisce un’ottima base per 
pigmenti bianchi. Le informazioni disponibili in letteratura per 
applicazioni che prevedono l’impiego di ZnO ad alte 
temperature ed in particolare il valore della temperatura di 
fusione e di vaporizzazione/sublimazione in funzione della 
pressione sono limitate e talvolta discordanti tra loro [3]. Al 
fine di verificare i dati teorici incerti disponibili in letteratura 
relativamente alle temperature suddette e di individuare i dati 
necessari per la progettazione di un dispositivo di captazione 
con concentrazione è stata condotta una campagna di prove 
sperimentali su campioni di ZnO solido in polvere. Al fine di 
realizzare campioni di ossido con caratteristiche geometriche 
simili e di facile movimentazione, la polvere di ZnO è stata 
pressata all’interno di stampi cilindrici per ottenere pasticche 
di 12 mm di diametro e dal peso di circa 0.08 g ciascuna. Le 
prove al variare della temperatura sono state effettuate 
all’interno di un forno KCE con pareti in grafite in grado di 
raggiungere la temperatura massima di 2000°C. Per 
l’introduzione dei campioni di ossido di zinco all’interno del 
forno è stato realizzato un contenitore di forma cilindrica 
costituito da due involucri conglobati l’uno nell’altro: 
l’involucro esterno in grafite, l’involucro interno in carburo di 
silicio. Lo scopo del contenitore è duplice: 
- impedire che l’ossido di zinco a seguito della 

vaporizzazione ad alta temperatura possa disperdersi sul 
volume del forno e condensare sulle sue pareti interne; 

- verificare la compatibilità chimica ad alta temperatura tra 
ZnO e carburo di silicio (materiale proposto per la 
realizzazione del reattore cilindrico ad alta temperatura). 
La sigillatura dell’involucro esterno in grafite è stata 

ottenuta con una colla granitica. Tutte le prove sono state 
effettuate mantenendo la pressione all’interno del forno al 
valore costante di 1 bar. 
 
Involucro in grafite 

 
Il contenitore esterno in grafite (vedi Fig. 1) è 

indispensabile per il corretto svolgimento della prova in 
quanto impedisce l’inquinamento del forno a seguito 
dall’eventuale sublimazione dell’ossido di zinco. 

La progettazione del contenitore è stata effettuata ponendo 
particolare attenzione a due aspetti fondamentali: 
- lo spessore delle pareti: essendo la grafite un materiale 

poroso lo spessore delle pareti deve essere tale da limitare 
l’uscita dei composti volatili al suo interno. 

- il sistema di chiusura della scatola, tale da garantire 
l’ermeticità del volume interno. 

 
 

 
 
Fig. 1: Involucro esterno in grafite. 
 
Involucro in carburo di silicio (SiC) 

 
L’involucro in SiC è realizzato con un film di carburo di 

silicio, dello spessore di 0.3 mm. Il contenitore nasce 
dall’assemblaggio di due elementi la cui forma e dimensioni 
sono riportate in Fig. 2. 

 
 

 
 

Fig. 2: Dimensioni dell’involucro interno in SiC. 
 
Il collante impiegato per l’assemblaggio delle due parti è 

alcool etilico. Questo è stato selezionato sulla base di prove 
preliminari di adesione su coppie di campioni di SiC. Gli altri 
collanti testati sono il butanolo ed il tetracloruro di etilene 
(trielina). 

Le prove sono state effettuate bagnando le superficie di 
contatto di ciascuna coppia di campioni con uno solo dei 
collanti individuati e sovrapponendo i due strati facendo 
attenzione ad evitare la formazione di bolle d’aria tra di essi. I 
risultati hanno mostrato che il collante con il maggior grado di 
adesione è l’alcool etilico. L’alcool etilico presenta inoltre il 
vantaggio rispetto al butanolo di non espandersi 
eccessivamente, rischiando di danneggiare la scatola in SiC. 

L’assemblaggio delle due parti dell’involucro è stato 
effettuato con l’ausilio di uno stampo in grafite ricavato per 
fresatura dal pieno (vedi Fig. 3a). 

La formatura dell’involucro è stata effettuata posizionando i 
due componenti all’interno della cavità in modo da farli 
aderire perfettamente alla parete della stessa: dapprima è stato 
inserito il nastro in SiC, le estremità della striscia sono state 
sovrapposte per un breve tratto ed incollate con alcool etilico. 

Ad incollaggio avvenuto è stato quindi inserito nella cavità 
anche il secondo componente. Il posizionamento è stato 



attuato prestando attenzione che la parte centrale ricoprisse 
completamente il fondo della cavità stessa. Il fissaggio dei due 
elementi è stato realizzato mediante la deposizione di collante 
in corrispondenza della superficie di contatto tra la striscia 
perimetrale e le ali laterali del secondo componente. 
L’involucro in SiC all’interno della cavità in grafite è mostrato 
in Fig. 3b. 

 
 

 
Fig. 3: a) stampo in grafite impiegato per l’assemblaggio 
dell’involucro in SiC; b) involucro in SiC all’interno dello 
stampo in grafite. 

 
Deceratura e sinterizzazione dell’involucro in SiC 

 
Al momento della realizzazione del film in carburo di 

silicio, nell’impasto di partenza sono presenti composti 
organici di varia natura che rendono più agevole sia la 
lavorazione che la deposizione della miscela in forma di 
pellicola sottile. La deceratura è il processo che permette di 
eliminare questi composti rendendo il materiale più duro ma 
anche più fragile e meno lavorabile. Nel caso in esame è stata 
svolta una deceratura in forno alla temperatura di 700 °C per 
42 ore. A deceratura completata l’involucro in SiC è stato 
quindi sottoposto ad un ciclo di sinterizzazione al fine di 
rimuovere la porosità tra le particelle della polvere di partenza 
e di creare i collegamenti (colli) tra di esse. In Fig. 4 è 
riportato l’involucro in carburo di silicio, così come risulta 
dopo l’operazione di sinterizzazione. 

 
 

 
 

Fig. 4: Contenitore in SiC dopo il processo di sinterizzazione. 
 
Sigillatura dell’involucro in grafite 

 
Per il fissaggio del coperchio al corpo dell’involucro in 

grafite è stato impiegato un collante compatibile con il 
materiale costituente l’involucro stesso e con caratteristiche 
tali da garantire la tenuta del volume interno. Il collante 
individuato è costituito da una miscela di grafite con un 
solvente liquido che deve essere fatto evaporare tramite 
trattamento termico. 

PROVE IN FORNO 
 
Al fine di individuare il valore della temperatura di 

vaporizzazione/sublimazione dell’ossido di zinco sono state 
effettuate cinque diverse prove all’interno del forno facendo 
variare sia l’intervallo di temperature indagato che la tipologia 
dell’involucro per il contenimento dell’ossido. Tutte le prove 
sono state eseguite mantenendo la pressione all’interno del 
forno pari a 1 atm. 

Scopo della prima prova è quello di verificare il 
comportamento del materiale individuato per la realizzazione 
del reattore per temperature prossime al valore teorico di 
funzionamento (2000°C) e l’effettiva dissociazione dell’ossido 
per tale temperatura. Questa è stata effettuata posizionando il 
campione di ZnO all’interno del contenitore cilindrico 
costituito dal doppio involucro carburo di silicio-grafite. 
L’intervallo di temperatura indagato è compreso tra la 
temperatura ambiente e 1800°C. L’esame visivo del 
contenitore in SiC dopo il raffreddamento e l’estrazione 
dall’involucro sigillato in grafite dal forno ha mostrato la 
scomparsa dell’ossido di zinco introdotto. L’esame 
microscopico delle pareti dell’involucro interno ha confermato 
l’assenza sia di ZnO che di zinco su tali superfici. Tale 
risultato ha evidenziato che la temperatura di 1800°C è dunque 
sufficiente per la completa vaporizzazione/sublimazione dello 
ZnO. L’assenza di “impronta” sul fondo dell’involucro in SiC, 
prova di un’eventuale liquefazione, fa inoltre presumere che 
non ci sia stato il passaggio solido-liquido-vapore ma una 
sublimazione diretta. L’integrità a fine prova dell’involucro in 
carburo di silicio, confermata anche dall’esame microscopico, 
ha inoltre verificato l’idoneità del materiale proposto per la 
realizzazione del reattore. 

Nella seconda prova il valore massimo della temperatura è 
stato ridotto a 1700°C al fine di verificare l’attuazione della 
reazione di dissociazione dell’ossido per tale temperatura. Il 
campione di ZnO è stato collocato all’interno del doppio 
contenitore in carburo di silicio-grafite. L’esame 
dell’involucro in SiC dopo il raffreddamento e l’estrazione dal 
contenitore in grafite ha mostrato anche per tale temperatura la 
scomparsa dell’ossido introdotto. Come nel caso precedente 
non è stata riscontrata alcuna “impronta” sul fondo 
dell’involucro a testimonianza di un passaggio diretto dalla 
fase solida a quella di vapore. 

Nella terza prova il valore massimo della temperatura è 
stato ulteriormente ridotto a 1600°C. L’esame del contenitore 
in SiC ha mostrato come nelle prove precedenti la scomparsa 
dell’ossido di zinco introdotto. 

La quarta prova è stata effettuata riscaldando il campione 
di ossido di zinco fino a 1600°C. Per l’introduzione in forno è 
stato impiegato un involucro differente da quello adottato nelle 
prove precedenti al fine di escludere la possibilità che la 
scomparsa di ZnO sia dovuta all’interazione tra questo ed il 
carburo di silicio ad alta temperatura. Il nuovo contenitore è 
stato realizzato in allumina sinterizzata. Come per le prove 
precedenti è stata riscontrata la scomparsa di tutto l’ossido di 
zinco introdotto. Tale risultato conferma che la dissociazione a 
1600°C è imputabile esclusivamente alla temperatura. 

La quinta prova è stata effettuata caricando il campione di 
ossido di zinco all’interno di un dilatometro in nitruro di boro 
e posizionando il sistema dilatometro-ossido all’interno del 
forno. L’intervallo di temperature indagato va dalla 
temperatura ambiente fino a 1600°C. La misura della 
variazione di volume del campione in funzione della 
temperatura indica che tutto l’ossido di zinco cambia di stato 
tra 1150 e 1200°C. Tale risultato evidenzia dunque che la 

a) b) 



trasformazione di dissociazione di ZnO a pressione 
atmosferica avviene già da temperature di 1150°C, 
indipendentemente dalla tipologia di involucro impiegato. 

 
 

IPOTESI DI CONCENTRATORE-REATTORE 
SOLARE 

 
La soluzione tecnologica proposta per l’ottenimento 

dell’energia termica necessaria alla dissociazione dell’ossido 
di zinco è un dispositivo di captazione a concentrazione. In 
particolare, nel presente studio sono analizzate due diverse 
configurazioni di concentratore solare: la prima prevede 
l’impiego per il reattore ad alta temperatura di una tubazione 
rettilinea in carburo di silicio posizionata sull’asse focale della 
superficie del concentratore; la seconda prevede l’adozione di 
due tubazioni coassiali collocate sull’asse focale, una 
tubazione rettilinea esterna in materiale trasparente alla 
radiazione solare ed una tubazione rettilinea interna in carburo 
di silicio. In entrambe le configurazioni analizzate l’ossido di 
zinco è collocato all’interno della tubazioni in carburo di 
silicio. I collettori parabolico – cilindrici sono costituiti da una 
superficie cilindrica appoggiata sopra una direttrice 
parabolica; il vantaggio principale offerto da tali concentratori 
deriva dal fatto che, mentre nei sistemi di captazione piani la 
superficie captante e quella disperdente coincidono, nei 
collettori a concentrazione la superficie captante e quella 
disperdente stanno nel rapporto di D/π d (dove D è la corda 
della parabola e d = 2 r è il diametro esterno della tubazione 
assorbente). In Fig. 5 è riportato lo schema di funzionamento 
del reattore proposto. In entrambe le configurazioni la 
tubazione rettilinea intercetta la radiazione riflessa dalla 
superficie parabolica e trasmette all’ossido di zinco che scorre 
al suo interno un flusso di calore più elevato rispetto a quello 
dei pannelli piani. 
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Fig. 5: Schema di funzionamento del reattore solare. 
 
Il principio di funzionamento del concentratore – reattore 

proposto è il seguente: l’ossido di zinco in fase solida entra nel 
reattore ad alta temperatura dove si riscalda scindendosi 
secondo la reazione (1) in ossigeno e zinco gassoso. La 
miscela gassosa viene quindi fatta passare all’interno di uno 
scambiatore di calore dove avviene la separazione per 
solidificazione tra zinco ed ossigeno. Lo zinco in fase solida 
viene infine introdotto, insieme al vapor acqueo, nel reattore a 

bassa temperatura dove avviene la rigenerazione dell’ossido di 
zinco e la formazione di idrogeno secondo la reazione (2). 
 
Caso 1: tubazione rettilinea priva di rivestimento esterno 

 
La sezione del reattore ad alta temperatura è riportata in 

Fig. 6. 
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Fig. 6. Caso 1. Schema del reattore ad alta temperatura. 
 
Lo studio teorico delle prestazioni del reattore è stato 

effettuato considerando tutti gli apporti di calore e le perdite 
che si hanno per irraggiamento, conduzione e convezione. 

Se Wi è la potenza complessiva incidente sulla tubazione, la 
porzione assorbita dalla superficie esterna del condotto è data 
dall’espressione: 

 
aWW ia ⋅=  (3) 

 
dove a è il coefficiente di assorbimento nel visibile del 

materiale con cui è realizzato il condotto. Il valore di Wi è dato 
da: 

 
cIi fWW =  (4) 

 
dove WI è la radiazione solare incidente sulla superficie di 

captazione, fc è il fattore di concentrazione della superficie di 
captazione. Solo una parte di Wa viene trasferita al fluido (Wt), 
la porzione restante viene dispersa per adduzione 
nell’ambiente esterno (Wp). Si ha, dunque: 

 
pta WWW +=  (5) 

 
La potenza persa Wp è costituita da due termini: il primo 

caratterizza il quantitativo di potenza termica dissipata per 
irraggiamento mentre il secondo individua il calore perso a 
causa dello scambio convettivo tra la superficie esterna della 
tubazione e l’atmosfera. 

 
( )aesteestestep TTLrhTLraW −+= ππσ 22 4

0  (6) 
 
La potenza trasmessa è calcolata prendendo in 

considerazione la conduzione di calore attraverso la parete del 
condotto e lo scambio convettivo tra la superficie interna del 
tubo e l’ossido di zinco in esso contenuto: 
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i

e
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r
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+
−=  (7) 

 
dove con Tf è indicato il valore medio della temperatura 



dello ZnO all’interno della tubazione. La potenza termica 
necessaria per innalzare la temperatura dell’ossido di zinco ed 
operare la reazione di scissione (1) è data da: 

 
( ) γΔ mTTmHW fifur −+=  (8) 

 
dove il primo termine a secondo membro rappresenta 

l’energia necessaria per la scissione della molecola di ZnO 
mentre il secondo termine rappresenta l’energia necessaria per 
innalzare la temperatura dell’ossido dal valore in ingresso alla 
tubazione fino alla temperatura di dissociazione. Supponendo 
nota la temperatura di ingresso dell’ossido ed imponendo Tfu, 
dall’uguaglianza delle espressioni (7) e (8) si ricava il valore 
della temperatura sulla superficie esterna della tubazione. 
Sostituendo il valore così ottenuto di Test all’interno 
dell’espressione (6) si ottiene la potenza persa dalla tubazione 
verso l’esterno. Note Wt e Wp si può infine ricavare il valore il 
valore minimo della potenza incidente Wi richiesto per 
realizzare la reazione di scissione dell’ossido di zinco e di 
conseguenza il fattore di concentrazione fc della superficie 
captante. 

Calcolo del fattore di concentrazione. Supponendo di 
impiegare un reattore cilindrico di lunghezza pari a 1 m con 
diametri interno ed esterno pari rispettivamente a 0.02 m e 
0.022 m ed imponendo per la temperatura di ingresso e di 
uscita dell’ossido di zinco valori rispettivamente di 600 e 
1300°C, la potenza termica Wi necessaria per operare la 
scissione completa di 0.34 g/s di ZnO (corrispondenti ad una 
portata di idrogeno prodotto tale da poter generare 1 kW) 
risulta uguale a 32.6 kW. Per ottenere tale valore della potenza 
incidente sulla superficie esterna del reattore, è necessario un 
fattore di concentrazione del sistema di captazione di 967. 

 
Caso 2: tubazione rettilinea con rivestimento trasparente 
esterno 

 
L’adozione di una tubazione trasparente alla radiazione 

solare esterna al condotto contenente l’ossido di zinco 
presenta, rispetto alla configurazione precedentemente 
analizzata, notevoli vantaggi: ridurre la temperatura della 
superficie a contatto con l’ambiente esterno e di conseguenza 
anche le perdite per adduzione, schermare l’energia radiante 
riemessa verso l’esterno dal reattore, annullare le perdite di 
calore per convezione sulla superficie esterna del reattore in 
virtù dell’assenza di aria all’interno dell’intercapedine. Il 
materiale con cui è realizzato il condotto esterno deve 
presentare inoltre un’elevata trasmittanza in corrispondenza 
della lunghezza d’onda di emissione della radiazione solare (λ 
= 550 nm). La nuova configurazione del reattore ad alta 
temperatura è mostrata in Fig. 7. La radiazione solare, riflessa 
dal concentratore, incide sulla tubazione in materiale 
trasparente venendo in parte riflessa dalla superficie esterna, in 
parte assorbita dal materiale ed in parte trasmessa verso il 
reattore. Ipotizzando trascurabile la porzione di energia 
riflessa ed indicando con Wi la potenza complessivamente 
incidente sulla tubazione, il bilancio termico sul reattore è dato 
da: 

 
tpi WWatW +=1  (9) 

 
dove il termine a primo membro rappresenta la porzione di 

potenza incidente trasmessa dalla tubazione esterna ed 
assorbita dalla parete del reattore, il primo termine a secondo 
membro è la potenza persa dalla tubazione interna verso 

l’intercapedine mentre il secondo termine è la potenza termica 
ceduta all’ossido di zinco (vedi Fig. 8). 
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Fig. 7. Caso 2. Schema del reattore ad alta temperatura. 
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Fig. 8: Caso 2. Bilancio termico sulla sezione del reattore ad 
alta temperatura. 

 
Wt può essere esplicitato come: 
 

( ) LrHTTW efestt π2−=  (10) 
 
Per quantificare la potenza termica persa dal reattore, il 

sistema tubazione opaca interna – intercapedine – tubazione 
trasparente esterna può essere schematizzato come un corpo 
interno ad una cavità. Applicando il metodo della radiosità si 
ottiene il seguente sistema di due equazioni in due incognite: 
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dove con il pedice 1 sono individuate le caratteristiche della 

tubazione interna, con il pedice 2 quelle della tubazione 
esterna. Se si considera che il reattore non vede se stesso 
(corpo convesso), si ha: 

 
10 1211 == FF  (12) 

 
Per la proprietà del fattore di forma risulta [4]: 
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Sostituendo le espressioni (12), (13) e (14) all’interno della 



(11) si ottiene 
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Il flusso netto scambiato dal reattore verso l’intercapedine 

risulta: 
 

21221211 FGAFGAW p −=  (16) 
 
risolvendo il sistema (15) rispetto alle incognite G1 e G2 e 

sostituendo i valori ottenuti nella (16) si ottiene 
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dove T2 è la temperatura della superficie interna della 

tubazione di rivestimento. Ipotizzando uno spessore ridotto 
della tubazione in materiale trasparente, le temperature delle 
superfici interne ed esterne possono essere considerate con 
buona approssimazione uguali tra di loro. Indicando entrambe 
con T2, tale valore si può ricavare dal seguente bilancio 
termico: 

 
4

22202 TAaWaW pi σ=+  (18) 
 
Il valore della temperatura sulla superficie esterna del 

reattore può essere ottenuto come nel caso precedente, 
imponendo l’uguaglianza tra la potenza trasmessa attraverso la 
parete della tubazione stessa (Eq. (10)) e la potenza termica 
necessaria per innalzare la temperatura dell’ossido di zinco ed 
operare la reazione di scissione (1). Sostituendo i valori di Test 
e di T2 all’interno dell’espressione (17) si ricava il valore della 
potenza persa sulla superficie del reattore. Note Wt e Wp, si 
può infine determinare dalla (9) il valore della potenza solare 
incidente necessaria per realizzare la reazione di scissione 
dell’ossido di zinco ed il corrispondente valore del fattore di 
concentrazione fc. 

Calcolo del fattore di concentrazione. Supponendo di 
impiegare un reattore con dimensioni geometriche del tubo 
interno analoghe a quelle ipotizzate per il caso precedente, 
circondato da un involucro trasparente con diametro interno di 
0.026 m e di spessore pari a 0.001 m, ed imponendo per la 
temperatura di ingresso e di uscita dell’ossido di zinco valori 
rispettivamente di 600 e 1300°C, la potenza termica Wi 
necessaria per operare la scissione completa di 0,34 g/s di ZnO 
(corrispondenti ad una portata di idrogeno prodotto tale da 
poter generare 1 kW) risulta uguale a 5.5 kW. Per ottenere tale 
valore della potenza incidente sulla superficie esterna del 
reattore, è necessario un fattore di concentrazione del sistema 
di captazione pari a 160. L’adozione della tubazione 
trasparente intorno al corpo del reattore riduce sensibilmente il 
valore della potenza termica dispersa verso l’ambiente esterno 
e di conseguenza anche il valore della potenza termica 
incidente necessaria per innalzare la temperatura dell’ossido di 
zinco fino al valore di dissociazione. 

 
 
 
 

CONCLUSIONI 
 
Nel presente lavoro è stato proposto un dispositivo 

innovativo per la produzione di idrogeno mediante cicli 
termochimici basati sulla riduzione dell’ossido di zinco. Il 
dispositivo si compone di tre elementi principali: un pannello 
per la captazione e la concentrazione della radiazione solare, il 
reattore tubolare ad alta temperatura all’interno del quale 
avviene la dissociazione di ZnO ed il reattore a bassa 
temperatura all’interno del quale lo zinco reagisce con vapore 
acqueo con formazione di idrogeno e rigenerazione dell’ossido 
di zinco. Una campagna di misure su campioni di ZnO in fase 
solida è stata effettuata al fine di verificare i dati teorici 
relativi alla temperatura di dissociazione dell’ossido di zinco e 
di comprendere la fattibilità tecnologica del dispositivo 
proposto. I dati ottenuti sono stati infine impiegati per lo 
studio teorico delle prestazioni del reattore tubolare ad alta 
temperatura. In particolare due differenti configurazioni sono 
state analizzate: la prima in cui il reattore è costituito da 
un’unica tubazione rettilinea in carburo di silicio, la seconda 
nella quale il reattore è costituito da due tubazioni coassiali, 
una più interna in SiC contenente ZnO ed una più esterna in 
materiale trasparente alla radiazione solare. I risultati dello 
studio mostrano che la soluzione con doppia tubazione 
coassiale è quella che minimizza le dispersioni termiche e 
richiede il valore più basso del fattore di concentrazione della 
superficie captante. 
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SUMMARY 
 
This paper deals with an experimental investigation on 

hydrogen production by ZnO-Zn thermo-chemical cycle.  
ZnO-Zn thermo-chemical cycle is made up of two 

reactions: ZnO dissociates at a 2000°C theoretical 
temperature; Zn combines with H2O at a 600°C temperature 
with a ZnO regeneration and hydrogen production. An 
experimental study was conducted to individuate the 
dependence of ZnO physical-chemical properties on 
temperature. Tests were carried out in a box designed and 
realized with high temperature materials. Experimental results 
allowed to individuate the ZnO dissociation temperature and 
verify chemical compatibility of box materials with ZnO and 
the dissociation products. At last, a solar concentrator-reactor 
was proposed which is able to carry out the ZnO-Zn cycle. 
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